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Termoizolatia eficienta a unui
acoperis: Bramac Therm.

Numai un acoperis care respecta intocmai cerintele
constructive cu privire laizolarea termica si protectia
impotriva condensului este un acoperis care asigura
un climat optim si care contribuie la reducerea cos-
turilor cuincalzirea. Toate aceste cerinte pot fiindep-
linite cu BRAMAC THERM, solutia universala pentru
termoizolatia perfecta a unui acoperis. BRAMAC
Therm este un produs izolator de inalta calitate din
poliuretan (PUR/PIR). Termoizolatia se monteaza din

exterior pe capriori.

Astfel, pot fi prevenite puntile termice, care ducla

pierderi de caldura. Cerinta cu privire la necesarul

coeficientului global de transfer termic al invelitorii
U este mai usor de atins.

IA& Sfat BRAMAC

Sfat util Bramac pentru evitarea formarii condensului:
Dacain lucrarile de reabilitare se pastreaza vechea
termo-izolatie intre capriori, grosimea placilor Bramac
Therm se va dimensiona astfel incat punctul de roud sa
se afle ininteriorul acesteia.

Regula empirica: din grosimea stratului vechi de vata
minerald + 4 cm rezulta grosimea Bramac Therm ca
termoizolatie montata peste capriori.

Indicatie: formula empirica nu inlocuieste calculul de
necesar termic. Folositiin acest sens Bramac Therm
Service —a se vedea pagina 14.

Conductivitatea termica:

Coeficientul de conductivitate termica, este egal cu
cantitatea de caldura ce trece timp de 1 ora printr-un
material cu grosimea de 1 m, cu suprafatade 1 mpsila
o diferenta de temperatura dintre cele doua suprafete
de 1 Kelvin. Se exprima in W/mK.

Acest indicator este important pentru determinarea
calitatii materialelor termoizolante. Cu cat conduc-
tivitatea termica este mai mica, cu atat mai bune
sunt proprietatile termoizolatoare ale materialului de
constructie.

Proprietatea termoizolanta este indicata intotdeauna
cu nivelul termoconductor (NTC).
Deex.. Bramac Therm Top: NTC 022,

Vata minerald: NTC 035

Comparatie intre nivelurile de conductivitate termica

(NTC) si grosimile materialului izolator

A=0,025 A=0,022

Bramac Therm Bramac Therm
Kompakt Top

De ex: fibrd minerald  De ex. fibrd minerald

BramacTherm: Economisiti costuri si spatiu!

ey SERVICE

Bramac pune la dispozitia dumneavoastra gratuit
calculul care determina:

- valoarea performantei termice (coeficientul U)
- termoizolatia si determinarea punctului de roua

- calculul static pentru sistemul de prindere.

Formularul pentru calcul il gasiti pe www.bramac.ro.




Bramac Therm Kompakt

DATE TEHNICE

Material:

Conductivitate
termica:

Dimensiuni:

Grosime material:

Rezistentd la foc:
Culoare:
Imbinare:

Lipire:

spuma rigida PIR cu caserare pe partea
superioara cu folie din polipropilenain trei
straturi

A =0,025 W/mK

(grosimea placii 80 -100 mm)
A =0,024 W/mK

(grosimea placii = 120 mm)

1240 x 2400 mm (suprafata exterioara)
1220 x 2380 mm (suprafata utild)

dela 80 mm panala 240 mm
clasaE

verde cuimprimeu negru
sistemul nut sifeder

benzi adezive duble existente pe fiecare
laturd de suprapunere a foliei

Ambalare si paletizare

Grosime 80 mm

Grosime 100 mm
Grosime 120 mm
Grosime 140 mm
Grosime 160 mm
Grosime 180 mm
Grosime 200 mm
Grosime 220 mm
Grosime 240 mm

* Cota de montaj

INFO

15 placi/ palet, aprox. 43,6 m2 *
12 placi/ palet, aprox. 34,8 m2 *
10 placi/ palet, aprox. 29,0 m2 *
8 placi/ palet, aprox. 23,2 m2 *
7 placi/ palet, aprox. 20,3 m2 *
6 placi/ palet, aprox. 17,4 m2 *
6 placi/ palet, aprox. 17,4 m2 *
5 placi/ palet, aprox. 14,5 m2 *

5 placi/ palet, aprox. 14,5 m2 *

Folia caserata beneficiaza, incepand cu anul 2015, de
tehnologia RESISTANT.

Panourile termoizolante Bramac Therm Kompakt
pentru acoperis, cu capacitate de difuziune, pot fi
utilizate atat pentru reabilitari de acoperisuri cat si
constructii noi. Materialul termoizolant se monteaza
ca o suprafata unitara peste capriori. Astfel poate
fiimpiedicata formarea puntilor termice si poate fi
montata fara astereala.

'X‘ﬁ Ideal pentru renovare

AVANTAJELE PRODUSULUI

@ termoizolatia existenta intre capriori poate fi
completata

9 capacitate izolatoare mai buna decat vata minerala

2 considerabil mai usoara decét placile fibrolemnoase

2 montajfara formarea de punti termice

¥ etanseitate la vant datorita foliei impermeabile
caserate cu benzidublu adezive integrate

@ raster imprimat pentru usurinta la taiere

@ circulabil in zona de sprijin pe caprior

@ datorita capacitatii de difuzie, umiditatea poate fi
difuzata spre exterior

EXEMPLE DE STRUCTURA A ACOPERISULUI

Bramac Therm Kompact

R RN R

Renovare: vata minerala veche inlaturata, 140 mm
BramacTherm Kompakt, valoarea performantei termice
- coeficientul U aprox. 0,18 W/m?K, strat etans la aer cu
membrana Bramac 100 2S peste capriori.

Bramac Therm Kompact

Renovare: 80 mm vata minerala veche, strat de aer constant,
120 mm BramacThermKompakt, valoarea performantei
termice - coeficientul U aprox. 0,16 W/m?K, strat etans la

aer cu membrand Bramac 100 2S peste capriori.



Bramac Therm Eco
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DATE TEHNICE

/
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Material:

Conductivitate
termica:

Dimensiune bruta:

Dimensiune neta:

Grosime material:

Rezistentd la foc:
Culoare:
Tmbinare:

Lipire:
Rezistenta la
compresiune

Folie caserata

termoizolatie cu montaj peste astereala
din EPS-NEOPOR (Polistiren expandat cu
adaos de Grafit) si cu sistem de
imbinare pe toate laturile Nut-Feder

A=0,031 W/mK

1000 x 2400 mm

980x 2380 mm

dela 60 mm panala 200 mm
clasak

alba

sistemul nut sifeder

benzi adezive duble existente pe fiecare
laturd de suprapunere a foliei

100 kPa

140 g/m?

Ambalare si paletizare

Grosime 60 mm

Grosime 80 mm

Grosime 100 mm
Grosime 120 mm
Grosime 140 mm
Grosime 160 mm
Grosime 180 mm
Grosime 200 mm

* Cota de montaj

20 placi/ palet, aprox. 46,7 m2 *
15 placi / palet, aprox. 35,0 m2 *
12 placi/ palet, aprox. 28,0 m2 *
10 placi/ palet, aprox. 23,2 m2 *
8 placi/ palet, aprox. 18,8 m2 *
7 placi/ palet, aprox. 16,3 m2 *
6 placi/ palet, aprox. 14,0 m2 *

6 placi/ palet, aprox. 14,0 m2 *

Panourile termoizolante Bramac Therm pentru
acoperis, cu capacitate de difuziune, pot fi utilizate atat
pentru reabilitari de acoperisuri cat si constructii noi.
Materialul termoizolant se monteaza ca o suprafata
unitara peste astereala. Astfel poate fiimpiedicata
formarea puntilor termice si poate fi montata siliber pe
capriori cu conditia ca accesul pe placi sa se faca doar
in zona de suprapunere, pe lungimea capriorilor.

AVANTAJELE PRODUSULUI

9 se poate suplimenta termoizolatia deja existentain
cazul renovarilor

@ material permeabil la vapori, permitand vaporilor sa
iasa la exterior

@ coeficient de izolare maibun decat cel al vatei minerale

@ montaj fara punti termice

% montaj etans la vant datorita sistemului nut si feder,
si al benzilor adezive integrate

@ imprimeu raster, ca si ghidaj de taiere al placilor

EXEMPLU DE STRUCTURA A ACOPERISULUI

Bramac Therm Eco

Trebuie ca acoperisul s& aiba un spatiu de subventilare suficient
de bine dimensionat, astfel incat placile de polistiren sa nu se
supraincalzeasca.

Noi recomandam o inaltime minima a contrasipcilor de 5 cm.
Bineinteles ca spatiul de ventilare trebuie sa fie functional, de

la streasind panala coama (montaj uscat al coamei, spatiu de
ventilare protejat sineopturat).



Bramac Therm Top

Panourile termoizolante Bramac Therm Top pentru

DATE TEHNICE

Material: Spuma rigida PUR/ PIR cu strat de
aluminiu aplicat pe ambele parti, iar
partea superioara este caserata cu o folie
impermeabild din polipropilend in trei
straturi.

Conductivitate A=0,022 W/mK

termica:

Dimensiuni: 1240 x 2400 mm (suprafata exterioara)

Grosime material:

Rezistenta la foc:
Culoare:
Imbinare:

Lipire:

1220 x 2385 mm (suprafata utild)
dela80 mm péanala 240 mm
clasaE

verde cuimprimeu negru
sistemul nut sifeder

benzi adezive duble existente pe fiecare
laturd de suprapunere a foliei

Ambalare si paletizare

Grosime 80 mm

Grosime 100 mm
Grosime 120 mm
Grosime 140 mm
Grosime 160 mm
Grosime 180 mm
Grosime 200 mm
Grosime 220 mm
Grosime 240 mm

* Cota de montaj

INFO

15 placi/ palet, aprox. 43,6 m2 *
12 placi/ palet, aprox. 34,8 m2 *
10 placi/ palet, aprox. 29,0 m2 *
8 placi/ palet, aprox. 23,2 m2 *
7 placi/ palet, aprox. 20,3 m2 *
6 placi/ palet, aprox. 17,4 m2 *
6 placi/ palet, aprox. 17,4 m2 *
5 placi/ palet, aprox. 14,5 m2 *

5 placi/ palet, aprox. 14,5 m2 *

Folia caserata beneficiaza, incepand cu anul 2015, de
tehnologia RESISTANT.

acoperis, de inalta calitate pot fi utilizate atat pentru
reabilitari de acoperisuri cat sipentru constructii noi.
Materialul termoizolant se monteaza ca o suprafata
unitara peste capriori. Astfel poate fiimpiedicata
formarea puntilor termice si poate fi montata fara
astereala.

Pentru constructii noi si renovare

AVANTAJELE PRODUSULUI

@ termoizolatia existenta intre capriori poate fi
completata

9 capacitate izolatoare mai buna decat vata minerala

2 considerabil mai usoara decét placile fibrolemnoase

2 montajfara formarea de punti termice

¥ etanseitate la vant datorita foliei impermeabile
caserate cu benzidublu adezive integrate

@ raster imprimat pentru usurinta la taiere

@ circulabil in zona de sprijin pe caprior

@ datorita capacitatii de difuzie, umiditatea poate fi
difuzata spre exterior

EXEMPLE DE STRUCTURA A ACOPERISULUI

Bramac Therm Top

AV AAVAYAVAV.AVANYi oY
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Constructii noi: 140 mm Bramac Therm Top, coeficient de
transmisie termica U aprox. 0,16 W/m?K, strat etans la aer

peste capriorii aparenti.

Bramac Therm Top

AR A N R N

Constructii noi: 160 mm Bramac Therm Top, coeficient de
transmisie termica U aprox. 0,14 W/m?K, strat etans la aer
sub capriori.



Bariera de vapori si accesorii

MEMBRANA BRAMAC 100 2S

Utilizare: bariera de aer si de vapori cu etanseitate ridicata impotriva difuz-

iei, care ofera protectie ridicata impotriva formarii condensului si asigura

etanseitateala vant a constructiei. Folia poate fimontata atéat din interior,

cat sidin exterior. De exemplu sub termoizolatia Bramac Therm montata

peste capriori.

% Siguranta ridicata impotriva patrunderii umiditatii (difuziei) din interior

Benzi adezive duble integrate pentru crearea rapida si sigura a
etanseitatiila vant

% Rezistenta mecanica ridicata pe directie longitudinala si transversala

DATE TEHNICE
Material Material compus din 3 straturi Alungire 30%

din textil PP, peliculd de

aluminiu si strat aplicat de Permeabilitate la vapori de apa >100m

poliolefina Valoare SD

Difuzie W1

Culoare verde / argintiu Etanseitate la vant <0,1 m*/m?h 50 Pa
Dimensiuni Lungime 50 m, Rezistenta la infiltratii >2.000 mm
per rola Latime 1,5m,

Necesar per m? de
suprafata acoperis

Greutate

Rezistenta la ruperein

jurul cuiului

Rezistentd la rupere

BRAMAC THERMFIX

Benzi autoadezive

Benzi adezive duble

Suprafata 75 m?

Rezistentd la foc ClasaE
1,07 m? (inclusiv Rezistentd la UV 2 luni
suprapunerea)

Rezistenta termica —40°C panala +80°C
148 g/m?

Longitudinal 160 N /
Transversal 160 N

Longitudinal 280 N /
Transversal 280 N

Utilizare: Se utilizeaza pentru lipirea foliilor anticondens si a foliilor
bariera de vaporilaimbinarea materialelor de constructie siin lipiturile
cap la cap cu suprapunere. Substantele elastice de lipire pe baza

de polimeri acrilici asigura o buna aderenta si o imbinare etansa a
diferitelor materiale, precum piatrd, beton, tencuiald, lemn si diverse
metale.

% Faraizocianat

Temperatura minima de aplicare > +5°C

¥ Materialul prezinta rezistenta la inghet

% Consum 310 mlpentru aprox. 10 ml



Bariera de vapori si accesorii

CLIMA TAPE

Utilizare: banda adeziva Clima Tape este adecvata pentru lipirea
etansa a foliilor cu difuzie, a foliilor anticondens precum si pentru
lipirea diverselor accesorii, strapungeri, deteriorari de mica amploare
etc. Este o folie speciala din PE, rezistenta la UV, cu o buna capacitate
de alungire, care se poate rupe usor cu mana. Clima Tape reprezinta

= o buna posibilitate de lipire a imbinarilor.
L
S @ Folie PE speciala cuinsertie caroiata Rezistent& UV 3 luni
oF_ 9 Folie cudesprindere ugoara Latime 60 mm / lungime 25 ml

@ Temperatura minima de aplicare > -5°C

COMPRIBAND

Utilizare: banda precomprimata serveste la etansarea rosturilor si
racordurilor.

% Cu capacitate de difuzie

% Montare independenta de conditiile meteorologice

@ Stabilitate la UV

% Rezistentaindelungatain timp

% Latime 15 mm/lungime 5m

% Inaltime proeminents 5 cm

BANDA PENTRU COAMA / DOLIE BRAMAC THERM

Utilizare: banda adeziva care se foloseste atat pentru etansarea coamei, crestei
acoperisului sidoliei cat sipentru diverse racorduri, respectiv suprapuneri.

Textil colorat adaptat la folia intinsa sub capriori

Permeabilitate la vapori

Adeziv pe baza de acril cu elasticitate ridicata

Temperatura minima de aplicare > -5°C

Rezistenta UV 4 luni

Rezistentaindelungatain timp

Latime 240 mm /lungime 20 ml

dsdqaaqaaqaaa

RACORD Bramac Therm DUROVENT

Utilizare: permite trecerea tuburilor de aerisire (de exemplu tubul de

aerisire Bramac Durovent), a gurilor de aerisire canalizare prin

termoizo-latia Bramac Therm. Potrivit pentru racordurile cu DN 100,

DN 125 sigrosimea maxima a izolatiei de 280 mm.

% Mansonul de trecere-racord Durovent drept (pentru racord drept)

% Mansonul de trecere-racord Durovent indoit (de exemplu pentru
racordul la tevi existente in zona de sub acoperis / in izolatia capriorilor)

% Racord etans la difuzia vaporilor, la folia anticondens si stratul etans la
aer prin benzile adezive cu butil

@ Racord tubular prin membrana flexibila EPDM

% Montare usoara datorita mecanismului , clic &rotire”




Sistemul de prindere

SISTEMUL DE PRINDERE iN SURUBURI

Utilizare: suruburile speciale cu filet dublu, imbina sipca longitudinala
direct cu structura de rezistenta. In acest fel, termoizolatia montata
peste capriorinu va fi strapunsa decat punctual.

@ Capacitate de sarcina ridicata % Protectie anti-coroziune ridicata,

@ Prelucrare simpla gratie suprafetei Durocoat®

9 Este posibild montareaingropatd @ Inaltimea sipciilongitudinale > 40 mm

9 Rezistenta laincendiu ridicata ¥ Lungimea suruburilor dela 160 pana

% Sarcind maxima admisibild la la 480 mm pentru grosimi ale
tractiune sipresiune, gratie filetului izolatiei montate peste caprioride la
dublu 80panala 240 mm

% Sablon sicap de insurubat (bit)
in fiecare ambalaj

SISTEM DE FIXARE

Sistemul de prindere in suruburi

e Bramac Therm pentru preluarea

sarcinilor de greutate

% Unghideinsurubare sub 60°, sablon
la fiecare pachet de suruburi

o -
o . . ) “ 4
/_,-3‘ ¥ Distanta dintre suruburi dupa \
-~ LU ;. dimensionarea statica S
~ S N eises, N
. L N ~— S| itudi . . a .
e i = SONONON Materialzolator Sistemul de prindere in suruburi Bramac Therm

= “\\\\:\ Bariera de vapori .. . A .

O Astereals pentru preluarea sarcinilor de suctiune ale vantului

\_ imbinare ca - Caprior % Unghi de insurubare de 90°
— pla cap a sipcii longitudinale ES

% Distantaintre suruburipe suprafatg, la margine si
in colturi dupa calculul de rezistenta

@ Sistemul de prindere in suruburi Bramac Therm pentru preluarea sarcinilor de greutate

@ Sistemul de prindere in suruburi Bramac Therm pentru preluarea sarcinilor de suctiune ale vantului

LUNGIMEA SURUBURILOR - SISTEM BRAMAC THERM PENTRU SIPCA LONGITUDINALA CU
INALTIMEA DE 45 MM

BRAMAC THERM Fara Cu astereala de grosimea, in mm
Grosimeainmm  astereala 18 21 24 28 30 35 40
80 210 230 250
100 230 250 270
120 250 270 300
140 Kompakt 270 300 330
160 + 300 330
180 Top 330 330 360
200 330 360 400
220 360 400
240 400 400 440



Bramac Therm —detalii tehnice

FORMAREA COAMEI CU SECTIUNEINV

Spuma PU
Banda de coama / dolie Bramac Therm

Sistemul de prindere — suruburi Bramac Therm

Lipitura etansa la vant

Tigls

Sipca

Contrasipca

Bramac Therm Top/Kompakt
Membrana Bramac Therm
1002S

Astereala

Caprior

RACORD SUPERIOR SI INFERIOR LA CO$

Banda pentru coama/dolig
Bramac Therm*

Profilmetalic inchidere cos

Wakaflex

Banda pentru coama/dolie
Bramac Therm*

Spuma PU

Bramac Therm Top/Kompakt
Membrana Bramac Therm
1002S

Astereala

Caprior

— Stratizolator intre cos
si materialele inflamabile

Sistemul de prindere —
suruburi Bramac Therm

7Y INFO

Pentru a evita formarea de punti termice, golurile se vor umple intotdeauna cu spuma PU.

10



Bramac Therm —detalii tehnice

RACORD LATERALLA COS

Profil metalic inchidere cos
Wakaflex

Spuma PU Lipitura etansa

Racord etans cu banda
pentru coama/dolie
Bramac Therm**

Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
Membrana Bramac Therm 100 2S
Astereala

Stratizolatorintre cos
si materialele inflamabile

* Umpleti spatiul intermediar cu spuma PU
** Dupa caz, lipitura suplimentara cu Bramac Therm Fix tip A

INCHIDERE LATERALA CU TABLA

Sistemul de prindere — suruburi Bramac Therm
Lipiturd etansa la vant

L7700

Astereals —
Benzi Compriband —/

pe zidaria tencuita

- Tigla
- Sipcilemn
-Contra sipci
-Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
~Membrand Bramac Therm
100 2S
-Astereala
- Caprior

11



Bramac Therm —detalii tehnice

12

INCHIDERE LATERALA CU PAZIE IESITA

Sistem de prindere — suruburi Bramac Therm

Lipitura etansa

Folie anticondens:
montata intins

PLLIITGIr2 77

Sipcilemn
Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
MembranaBramac Therm

1002S

Astereala

Scanduré de —
astereald ingropata

Benzi CompribandJ
pe zidaria tencuita

DETALII DE EXCUTIE STREASINA

Sistem de prindere — suruburi Bramac Therm

Scanduréa de
asterealaingropata

Lipitura etansa la vant

Element protectie

streasina
Element metalic
de streasina

Tigla
Sipcilemn
Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
Membrana Bramac Therm

1002S

Astereala

Capriori

Barna de sustinere

Benzi Compriband
pe zidaria tencuita

Zidarie de umplutura
pentru spatiile dintre capriori



Bramac Therm —detalii tehnice

FEREASTRA DE MANSARDA
RACORD SUPERIOR SI INFERIOR

Bramac Therm
Climatape

Coltar hidrofug

Spuma PU

Rama de etansare:

Lipiturd etansa la vant

Folie bariera
de vapori

Tigla

Sipcé longitudinala

Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
Folie membrana Bramac Therm
100 2S
Asterealad
Caprior

Bolta intarita

Bramac Therm
Climatape

FEREASTRA DE MANSARDA LOCUITA
RACORD LATERAL

Rama de etansar:

Spuma PU

Lipitura etangat
lavant

Bramac Therm
Climatape

Tigla
Sipcilemn

Bramac Therm Top/Kompakt/Eco
Folie membrana Bramac Therm
100 2S

Astereala

Folie bariera
de vapori

Bolta intarita

INFO

Detalii suplimentare se gasesc pe www.bramac.ro

13



Servicii Bramac Therm

CALCUL DE REZISTENTA PENTRU SISTEMUL DE PRINDERE - SURUBURI

14

Bramac va ofera gratuit calculul static pentru sistemul de prindere in suruburi a termoizolatiei. Calculul stabileste
lun-gimea suruburilor care trebuie folosite, pozitionarea acestora precum siunghiul la care acestea trebuie
insurubate

(unghi de 90° pentru amortizarea sarcinilor produse de sectjunea vantului si unghi de 60°pentru amortizarea
sarcinilor de presiune).L.a baza acestui calcul stau informatii cu privire la pozitionarea geografica a cladirii, inclinatia
sarpantei precum siinaltimea coamei. Din acest calcul vor rezulta urmatoarele: schema de montaj a panourilor
termoizolante sinecesarul de material. Formularul pentru calculul de necesar il gasiti pe www.bramac.ro

Asigurareain pozitie si contra ridicarii Fixarea sipcii de baza

(acoperisin doua ape) 1 Astereala

Latimea zonelor 2 Contrasipca

e =Min{L;2-H} 3 Materializolator
.= Min{B;2 « H} 4 Bariera de vapori .
=€ /10 : 5 Astereala jd
,=Max{el/10;eB/ 4} 4Tl Iﬂ \ 6 Caprior =
,=€,/10 ﬂ){_,,,.ﬂ" " ]' AR 7 Cotaasipciide baza 5
,=Max{e,/10;el/ 4} P ‘l’ﬂ R " 8 Pozitie si contraridicare L

1 Zonanormalae, _jng“ il . (suctjunii vantului)

R T Th,
2 Zonademarginee, reagl

3 Zonadecolte,

CALCULUL PUNCTULUI DE ROUA Sl A COEFICIENTULUI DE TRANSFER GLOBAL TERMIC U

Bramac pune la dispozitia dumneavoastra si program de calcul care permite determinarea punctului de roua pre-
cum si a valorii performantei termice (coeficientului U). Rezultatul acestui calcul indica structura elementelor de
constructie (Bramac Therm, bariera de vaporis.a) siindica modulin care au fost respectate cerintele construc-
tive cu privire laizolarea termica.

I'elp [Pal 1 3
2500
2000
1500-
20
10 1000
500
-0
— o i>
e W 1:85000
Evolutia temperaturii Evolutia presiunii de vapori Bramac Therm Kompakt



Tabelul valorilor termoizolatiei

Acest tabel al valorilor termoizolatjei cuprinde o comparatie a valorilor performantei termice (coeficientul U) dintre un

acoperis la care a fost folosita termoizolatia Bramac Therm si un acoperis cu termoizolatie intre capriori. In continuare, cu

acest tabel se poate determina si un coeficient de performanta termica U combinat, prin adunarea valorilor R ale di-

verselor termoizolatji si prin determinarea din aceasta suma a valoriiinverse corespunzatoare.

Sfat BRAMAC

Acest tabel nuinlocuieste necesitatea calculului punctului de condens si al coeficientului de performanta termica U —folositiin

acest scop serviciu gratuit Bramac Therm pentru calculul punctului de condens si al coeficientului de performanta termica U.

Grosime
placi

60
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170

180

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310

320

* Valoarea coeficientului conductivitatii termice depinde de grosime placil.

ALTE MATERIALETERMOIZOLATOARE

R 0,035

A=0,035 W/mK

ValU **

0,539
0,467
0,438
0412
0,389
0,369
0,334
0,305
0,280
0,259
0,242
0,226
0212
0,200
0,189
0,180
0171
0,163
0156
0,149
0,143
0137
0132
0127
0123
0119
0,115
0111

0,108

A=0,040 W/mK

Cucomp. R 0,040
[?xK/W] - [W/m2xK]  lemn 147 %  [mexK/W]

0,718
0,626
0,588
0,555
0,525
0,498
0,452
0414
0,3&
0,354
0,330
0,309
0,291
0,275
0,260
0,247
0,235
0,224
0,214
0,205
0,197
0,190
0,182
0,176
0,170
0,164
015
0,154

0,149

1,500
1,750
1,875
2,000
2,125
2,250
2,500
2,750
3,000
3,250
3,500
3,750
4,000
4,250
4,500
4,750
5000
5,250
5,500
5,750
6,000
6,250
6,500
6,750
7,000
7,250
7,500
7,750

8,000

** In coeficientul de transmisie termica U sunt incluse rezistentele la transfer termic Rsi = 0,10 si Rse = 0,04.

Val U **
[W/m2K]

0,610
0,529
0,496
0,467
0,442
0,418
0,379
0,346
0,318
0,295
0,275
0,257
0,242
0,228
0,216
0,204
0,195
0,186
0,177
0,170
0,163
0,156
0,151
0,145
0,140
0,135
0,131
0,127

0,123

O componenta de lemn de 14,7 % corespunde uneilatimi a capriorilor de 10 cm la distanta intre caprioride e = 68 cm.

A=0,045 W/mK

Cucomp. R0,045
lemn147 %  [mexK/W1

0777
0678
0637
0,601
0,569
0,540
0,490
0,449
0,414
0,384
0,358
0,335
0,316
0,298
0,282
0,268
0,255
0,243
0,233
0,223
0214
0,206
01%
0,191
0184
0178
0,172
0167

0162

1,333
1,556
1,667
1,778
1,889
2,000
2,222
2,444
2,667
2,889
3,111
3,333
3,556
3,778
4,000
4222
4,444
4,667
4,889
5111
5333
5556
5778
6,000
6,222
6444
6,667
6,889

7,111

Val U **
[W/m2xK]

0,679
0,590
0,554
0,521
0,493
0,467
0,423
0,387
0,356
0,330
0,308
0,288
0,271
0,255
0,242
0,229
0,218
0,208
0,199
0,190
0,183
0,176
0,169
0,163
0,157
0,152
0,147
0,142

0,138

Cucomp.
lemn 14,7 %

0,834
0,728
0,685
0646
0612
0581
0527
0483
0446
0414
0386
0362
0340
0321
0304
0289
0275
0262
0251
0240
0231
0222
0214
0206
0199
0192
0186
0,180

0175

15



Bramac Sisteme de invelitori S.R.L

Str. Europa Unita nr. 5, 550018 Sibiu, Romania
+40269229995/+40269 2294 44
office_ro@bmigroup.com

Depozit Bucuresti

Cladirea G, Unitatea G4 din cadrul A1 Business Park,
Aleea Camilla nr. 15, Comuna Dragomiresti Vale,

sat Dragomiresti Deal, Autostrada Bucuresti-Pitesti,
Km 13,5, judetul lifov

+4074037 37 32

Depozit si fabrica Craiova
Calea Severinuluinr. 44, 200609 Craiova
+40251 307 700

bramac.ro | facebook.com/bramac.ro
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